Spezifisches Gewicht v. Hölzern (in g/cm³): 

Balsa 0,18 
Weißtanne 0,41 
Mammutbaum 0,42 
Silberpappel 0,45 
Fichte 0,45 
Kiefer 0,49 
Sommerlinde 0,49 
Winterlinde 0,52 
Lärche 0,55 
Mahagoni 0,55 
Eberesche 0,64 
Teak 0,64 
Birke 0,65 
Kirsche 0,66 
schwarzkiefer 0,67 
Ulme 0,69 
Birne 0,72 
Rotbuche 0,74 
Pflaume 0,75 
Esche 0,75 
Hickory 0,80 
Eibe 0,84 
Eiche 0,86 
Buchsbaum 1,00 
Eisenholz 1,04 
Ebenholz 1,10 
Pockholz 1,23
